附件3

相关规则修改对照表
一、《大连商品交易所铁矿石期货合约》修改对照表

（阴影部分为新增内容，双划线部分为删除内容）

	原条文
	修改后条文

	交割等级

大连商品交易所铁矿石交割质量标准（F/DCE I004-2021），可交割品牌和品牌升贴水由大连商品交易所另行规定。

	交割等级

大连商品交易所铁矿石交割质量标准（F/DCE I004005-20212026），可交割品牌和品牌升贴水由大连商品交易所另行规定。



二、《大连商品交易所铁矿石期货业务细则》修改对照表

（阴影部分为新增内容，双划线部分为删除内容，“……”（省略号）含义为该条款未修改的其他内容）

	原条文
	修改后条文

	第四条 铁矿石期货合约交割标准品、替代品的质量标准和质量升贴水详见附件1《大连商品交易所铁矿石交割质量标准（F/DCE I004-2021）》。


	第四条 铁矿石期货合约交割标准品、替代品的质量标准和质量升贴水详见附件1《大连商品交易所铁矿石交割质量标准（F/DCE I004005-20212026）》。

	第四十一条 ……

指定交割仓库按照水分实测结果和《大连商品交易所铁矿石交割质量标准（F/DCE I004-2021）》规定，折算成出库重量后足量发货。

……
	第四十一条 ……

指定交割仓库按照水分实测结果和《大连商品交易所铁矿石交割质量标准（F/DCE I004005-20212026）》规定，折算成出库重量后足量发货。

……

	附件1：

大连商品交易所铁矿石交割质量标准

（F/DCE I004-2021）
	附件1：

大连商品交易所铁矿石交割质量标准

（F/DCE I004005-20212026）

	2 规范性引用文件

……

GB/T 10322.1-2000 铁矿石取样和制样方法

GB/T 6730.5-2007  铁矿石全铁含量的测定

……

GB/T 6730.61-2005 铁矿石碳和硫含量的测定

GB/T 10322.7-2004 铁矿石粒度分布的筛分测定

GB/T 10322.5-2000 铁矿石交货批水分含量的测定

GB/T 20565确立的术语和定义适用于本标准
	2 规范性引用文件

……

GB/T 10322.1-20002023 铁矿石取样和制样方法

GB/T 6730.5-20072022 铁矿石全铁含量的测定

……

GB/T 6730.61-20052022 铁矿石碳和硫含量的测定

GB/T 10322.7-20042016 铁矿石和直接还原铁粒度分布的筛分测定
GB/T 10322.5-20002024 铁矿石交货批水分含量的测定

GB/T 20565确立的术语和定义适用于本标准铁矿石和直接还原铁术语

	5 试验方法、检验规则

5.1 试样的采取和制备按照GB/T10322.1-2000的规定执行；

5.2 铁含量的测定按照GB/T6730.5-2007的规定执行；

……

5.4 硫含量的测定按照GB/T6730.61-2005的规定执行；

5.5 粒度的测定按照GB/T10322.7-2004的规定执行；

5.6 水分的测定按照GB/T10322.5-2000的规定执行。
	5 试验方法、检验规则

5.1 试样的采取和制备按照GB/T10322.1-20002023的规定执行；

5.2 铁含量的测定按照GB/T6730.5-20072022的规定执行；

……

5.4 硫含量的测定按照GB/T6730.61-20052022的规定执行；

5.5 粒度的测定按照GB/T10322.7-20042016的规定执行；

5.6 水分的测定按照GB/T10322.5-20002024的规定执行。




